
Svetslägen, AWS och EN standard
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Mekanisk provning av svetsgods



Schaeffler diagram
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DeLong diagram



WRC-1992 (FN) diagram
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Beteckningar enligt klassningssällskapens regler



Svetsprocessen och dess parametrar
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Svetsprocessen och dess parametrar



Lagring och hantering av tillsatsmaterial
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Ekonomidata



Svetskostnadsberäkning
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Beteckningar enligt EN 499-1995



Beteckningar enligt EN 757-1997
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Beteckningar enligt EN 1600-1997



Beteckningar enligt AWS A5.1-1991
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Beteckningar enligt AWS A5.4-1992



Beteckningar enligt AWS A5.5-1996
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Beteckningar enligt EN 440



Beteckningar enligt AWS A5.18-1993
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Beteckningar enligt AWS A5.20-1995



Beteckningar enligt AWS A5.28-1996

85

LUNA TILLSATSMATERIAL

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 85))



86

LUNA TILLSATSMATERIAL

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 86))

Teoretiska fogvolymer

Teoretiska fogvolymer och svetsgodsvikter Enkla V-fogar i olegerat och låglegerat stål.



Teoretiska fogvolymer
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Teoretiska fogvolymer och svetsgodsvikter Kälsvetsar i olegerat och låglegerat stål.
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Teoretiska fogvolymer

Teoretiska fogvolymer och svetsgodsvikter Hörnkälfogar i olegerat och låglegerat stål.



Riktvärden
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Riktvärden för gasmetallbågsvetsning med massiva trådar i olegerat och låglegerat stål.
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Riktvärden

Riktvärden för gasmetallbågsvetsning med massiva trådar i rostfritt stål.



Riktvärden
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Riktvärden för gasmetallbågsvetsning med massiva trådar i aluminium och aluminiumlegeringar.
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Lämpliga aluminium och aluminiumlegeringar

Lämpliga aluminiumlegeringar av trådelektroder i kombination med olika grundmaterial.
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